Група МГШМ-22
Дата: 27.03.2020
Предмет «Матеріалознавство штукатурів»
Тема уроку: Контрольно-перевірочний урок за ПК ШТ-4.2.3 
Контрольна робота.
1- рівень
1.1 Марка цементно-піщаного розчину для стяжки повинна бути:

а)  М 200;

б)  М 400;

в)  М 150. 
1.2 Будівельні розчини транспортують:

а)  автоцистернами;

б)  автосамоскидами;

в)  автосамоскидами з авторозвантаженням.
1.3 До гідрофільнопластифікуючих добавок відносяться:

а)  сульфітно-спиртова барда;

б)  асидол; 

в)  поташ.
1.4 Тривалість перемішування розчинів з добавками:

а) 1,5 … 2,5 хв.;

б) до 5 хв.;

в) 2,5 … 3,5 хв.
1.5 Поверхнево-активні добавки-речовини, здатні змінити зв'язок між водою і поверхнею частинок в'яжучого:

а) Так;

б) Ні.
 За кожну вірну відповідь учень отримує 0,6 бала.
Разом за завдання I рівня – 3 бала.
2- рівень
2.1 Назвіть добавки, які вводят в розчинні суміші при транспортуванні?
2.2 Як поділяються модифікатори щодо їх функцій?
2.  Як поділяються бетонорозчинозмішувачі на підприємстві по продуктивності?
За кожну вірну відповідь учень отримує 1  бал. 
Разом за завдання II рівня – 3 бали.
3- рівень
3.1 Назвіть переваги централизованого виготовлення розчинових сумішей  в порівнянні з деценролізованим.
3.2 Охарактеризуйте модифікуючі добавки для штукатурних розчинів.
3.3 В чому полягає контроль при перевірці вихідної якості розчинної суміші, виготовленої  централізовано?







                        За кожну вірну відповідь учень отримує 3 бали.
Разом за завдання III рівня – 3 бали.    
4- рівень
4.1 Яку якості отримує цемент при його гідрофобізації?
За  вірно виконане завдання учень отримує 1 бал. 
Разом за завдання IY рівня – 1бал.
Максимальна сума балів за завдання І, ІІ, ІІІ, ІV рівня – 10 балів.
